
Πωλήσεις 2018 
Μεταλλευμάτων, Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας, 
Εμπλουτισμού, Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρμάρων 

(σε χιλιάδες €)  
 

 
 
 
 
  * Στοιχείο κατ΄ εκτίμηση 
** Η μεγάλη διαφορά έναντι προηγούμενων ετών έγκειται στην εσωτερική πώληση του 
παραγόμενου λιγνίτη 

ΠΡΟΪΟΝ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Αλουμίνα (ένυδρη και άνυδρη) 117.084 109.500 121.647 101.960 130.705 175.148

2. Αλουμίνιο 307.479 322.500 349.000 309.659 292.000 238.643
3. Ανθρακικό ασβέστιο (προϊόντα κατεργ.-

ακατεργ.) 
29.740 30.695 31.740 21.700 17.143 37.000

4. Άστριοι (Τελικά Προϊόντα) - - - - - -

5. Ατταπουλγίτης 3.150 4.431 6.850 6.262 6.351 5.751

6. Βωξίτης  61.732 64.024 61.000* 62.918 63.059 63.204

7. Γύψος 3.842 4.013 3.800* 4.400 5.100 5.200

8. ∆ίπυρος μαγνησία 9.073 8.551 9.078 7.840 8.435 10.337

9. Καυστική μαγνησία 13.654 12.017 13.350 15.517 19.812 15.000

10. Κίσσηρις 4.918 4.868 5.257 8.000 8.660 9.500

11. Λευκόλιθος 1.276 2.590 2.273 2.921 2.455 2.200

12. Λιγνίτης  52.632 668.200 540.000 590.575 525.000

13. Μάρμαρα όγκοι 120.000 110.000 136.000* 156.400* 290.000 369.000*

14. Μικτά θειούχα συμπυκνώματα (Pb & Zn) 45.494 47.000 30.323 43.226 65.834 62.605

15. Μπεντονίτης  (ορυκτός) 750 600 700 600 300 350

16. Μπεντονίτης κατεργασμένος 68.700 68.765 69.012 65.000 70.000 77.000
17. Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα) 197.707 223.811 192.725 145.281 159.049 180.877
18. Ολιβίνης  κατεργ.                3.280 1.000 825 954 1.051 1.500

19. Περλίτης (ορυκτός) 1.500 1.000 4.500 4.600 3.100 4.000

20. Περλίτης κατεργασμένος 35.000 34.635 29.714 34.220 36.591 36.828

21. Ποζολάνη 1.596 1.282 1.200 1.182 420 550

22. Πυρίμαχες μάζες 11.526 11.048 9.365 11.384 12.786 16.509

23. Πυριτικό 85 126 1.217 924 847 -

24. Χαλαζίας – χαλαζιακά προϊόντα - 67 - - - 1.390

25. Χουντίτης - Υδρομαγνησίτης 2.161 1.553 1.516 1.587 1.664 1.926

26. Χρυσός (χρυσοφόρος πυρίτης) 21.597 25.600 12.903 3.052 18.425 32.552

ΣΥΝΟΛΟ 1.061.344 1.142.312 1.762.266** 1.549.587 1.804.362 1.503.070


